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PREMESSA

Il manuale di installazione dei sistemi OLYMPUS-FRP preformati € stato redatto in conformita a quanto
indicato dai riferimenti normativi del settore ed in base alla nostra esperienza nell’applicazione di questi
sistemi. Il nostro-ufficio tecnico e a disposizione per eventuali chiarimenti o informazioni aggiuntive e
puo essere contattato scrivendo alla mail info@olympus-frp.com oppure chiamando al.numero verde
800 910272.

Si ricorda che le Linee Guida del €.S.LL.PP. precisano che l'applicazione di sistemi compasiti FRP
deve essere effettuata solo da imprese che posseggono specifiche e comprovate competenze
nell'applicazione dei materiali compositi. A tal proposito, qualora si voglia fare ricorso ad applicatori
certificati € possibile fare riferimento all’elenco di‘imprese specializzate che hanno superato I'esame
di* qualificazione tenuto da Istituto Giordano SpA ‘e Centro Compositi per I'Edilizia. L'elenco e
consultabile allindirizzo www.centrocompositiedilizia.it/elenco-aziende-specializzate-frp/ ed e costituito
da@aziende distribuite su tutto il territorio italiano.
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1. CAMPO DI APPLICAZIONE

11 Generalita

Le presenti istruzioni sono da intendersi come guida all'installazione dei sistemi compositi della linea
OLYMPUS-FRP del tipo prefarmati. Tutti i sistemi OLYMPUS-FRP preformati sono costituiti da:

. Un elemento pultruso (lamina a sezione rettangolare)

. Sistema epossidico da resina bicomponente per l'incollaggio della lamina.

bprodotti della linea OLYMPUS-FRP sono certificati ai sensi delle “Linea Guida per la identificazione, la
qualifieazione ed il controllo di accettazione di compositi fibrorinforzati a matrice polimerica (FRP) da
utilizzarsi per il consolidamento strutturale di costruzioni esistenti” emanate dal Consiglio Superiore dei
Lavori Pubbliciss Servizio Tecnico Centrale. Olympus-al termine dell'iter di certificazione ha ottenuto. Il
Certificato di Valutaziene Tecnica all'impiego, in breve CVT n. 247/2019.

|l presente manuale puo applicarsi ai sistemi OLYMPUS-FRP preformati. divisi in ‘due gruppi: lamine
pultruse ad alta resistenza e lamine pultruse ad alto modulo elastico, disponibili.in diverse larghezze.

= OLY'PLATE CARBO HR SYSTEM
= OLY PLATE CARBO HM SYSTEM

| sistemi sopra elencati sono identificati'nella tabella sottostante in funzione della sezione e classe di
appartenenza ai sensidelle Linee Guida FRP:

Sistema Classe Lamina pultrusa Sezione
OLY PLATE CARBO HR SYSTEM 50X1,4 C 150/2300 Alta resistenza 50 x 1,4 mm
OLY PLATE CARBO HR SYSTEM 60X1,4 C 150/2300 Alta resistenza 60 x1,4 mm
OLY PLATE CARBO HR SYSTEM 80X1,4 C 150/2300 Alta resistenza 80 x 1,4 mm
OLY PLATE CARBO HR SYSTEM100X1,4  C 150/2300 Alta resistenza 100 x 1,4 mm
OLY PLATE CARBO HR SYSTEM 120X1,4  C 150/2300 Alta resistenza 120 x 1,4 mm
OLY PLATE CARBO HR SYSTEM 150X1,4  C 150/2300 Alta resistenza 150 x 1,4 mm
OLY PLATE CARBO HM SYSTEM 50X1,4 C 200/1800 Alto modulo 50 x 1,4 mm
OLY PLATE CARBO HM SYSTEM 60X1,4 C 200/1800 Alto modulo 60 x 1,4 mm
OLY PLATE CARBO HM SYSTEM 80X1,4 C 200/1800 Alto modulo 80 x 1,4 mm
OLY PLATE CARBO HM SYSTEM 100X1,4 = C 200/1800 Alto modulo 100 x 1,4 mm
OLY PLATE CARBO HM SYSTEM 120X1,4  C 200/1800 Alto modulo 120 x 1,4 mm
OLY PLATE CARBO HM SYSTEM 150X1,4  C 200/1800 Alto modulo 150 x 1,4 mm

Le Linee Guida dispongono la consegna da parte del Fornitore ei seguenti documenti:

= Certificato di Valutazione Tecnica (scaricabile dal sito www.olympus-frp.com)
= Schede tecniche di sistema (scaricabili dal sito www.olympus-frp.com)

= Manuale di preparazione (cap. 3 delle presenti istruzioni)

= Manuale di installazione (cap. 4 delle presenti istruzioni)
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1.2 Possibili impieghi dei sistemi

| materiali ‘compositi della linea OLYMPUS-FRP possono essere impiegati negli interventi' di
consolidamento strutturale di edifici esistenti. Grazie alle proprieta meccaniche dei sistemi e
possibile utilizzarli in"adeguamenti e miglioramenti sismici o in interventi di riparazioneslocale per porre
rimedio a situazioni di deficit strutturale. L'applicazione dei sistemi FRP deve avvenire su supporti idonei
che possono essere in calcestruzzo armato, muratura portante, legno e acciaio. Di seguito si riportano i
possibili impieghi piu comuni in funzione della tipologia strutturale degli elementi da rinforzare.

9 1 e, f e 7
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a)  Interventi di consolidamento su elementi in calcestruzzo armato 5>
= | Pilastri — rinforzo a flessione v ¥ =
= | Travi — rinforzo a flessione | | &
f= ' Solai latero-cementizi —rinfarzo a flessione travetti; ‘ /
= "Solette piene in c.a. — rinfarzo a flessione o
\ & | $/i
\ : ,
b) Interventi di consolidamento su elementi in muratura f
=  Pannelli in muratura — rinforzo a flessione. per azioni nel piano della muratura§ >
= Pannelli in muratura — rinforzo a flessione per azioni fuori dal piano .-‘ i
: 4
c) Interventi di consolidamento su elementi in legno ; |‘
= Colonne — rinforzo a flessione , !
=  Travi — rinforzo a flessione I 4
=  Capriate — rinforzo elementi tesi I8

d) Interventi di consolidamento su elementi in acciaio
=  Travi — rinforzo a flessione

=  Solai con travi metalliche — rinforzo a flessione

= Capriate — rinforzo elementi tesi
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T 2  SISTEMI OLYMPUS-FRP

" o \ v i,
I S|stém| Oympus-FRP sono certificati ai sensi delle Linee Guida del Consiglio Superi
Pubblici con Oe‘ctlficato di Valutazione Tecnica. | sistemi FRP si configurano
costituiti da pili'componenti che in fase di applicazione vengono uniti per formare
sara utilizzato per IIICOnSOII 1ento strutturale. | componenti del sistemi preformati

fibra di carbonio ed un aclesJﬁl possidico.

i elenca si relativi componenti della linea Olympus-FRP al"quali

nanuale. | é y
-' HR SYSTEM 50 x 1.4 — Classe C15I
= " ,(' r

(CARBO HR'S0 x 1.4
1a pultrus in fibra di carponie

OLY R & R IER (A+B)
Primer eposs

Qllnon-- -
oLY RESIN 10 (/

dC( l’:-.:l ar 1| COl ‘.‘: o[t
Tl ) e SatEL RR N r
A+B) kil

Adesivo epossidi _bicomponent q?‘.;‘, \, ) della lamina 3

OLY PLATE CARBO HR 60 x 1.4 & | B
Lamina pultrus in fibra di carbonio ad alta resistenza, modulo 170 GPe

. OLY RESIN PRIMER (A+B) . .
de bicomponente all'acqua per il consolldamento dei supporti
oLy 0 (A+B)

Adesivo epossidico bicomponente per l'incollaggio della lamina al supporto

hib.:
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3) . OLY PLATE CARBO HR SYSTEM 80 x 1.4 — Classe C150/2300

OLY PLATE CARBO HR 80 x 1.4

Lamina pultrus in fibra di carbonio ad alta resistenza, modulo 170 GPa e sezione 80 x 1.4 mm
OLY RESIN'PRIMER (A+B)

Primer epossidica bicomponente all'acqua per il consolidamento dei supporti

OLY RESIN 10 (A+B)

Adesivo epossidico bicomponente per I'incollaggio della lamina al supporto

4) OLYPLATE CARBO HR SYSTEM 100 x 1.4 — Classe C150/2300

OLY PLATE CARBOHR 100 x 1.4

Lamina pultrus in fibra di carbonio ad alta resistenza, modulo 170 GPa e sezione 100 x 1.4 mm
OLY RESIN PRIMER (A+B)

Primer epossidico bicomponente all'acqua per il consolidamento dei supporti

OLY RESIN 10 (A+B)

Adesivo epossidico bicomponente per 'incollaggio della lamina al supporto

5) “  OLY PLATE CARBO HR SYSTEM 120 x 1.4 — Classe C150/2300

OLY PLATE CARBO HR 120 x 1.4

Lamina,pultrusiin fibra di carbonio ad alta resistenza,;medule 170 GPa e sezione 120 x 1.4 mm
OLY RESIN' PRIMER (A+B)

Primer epossidico hicomponente all'acqua per il consolidamente dei supporti

OLY RESIN 10 (A+B)

Adesivo epossidico bicomponente per lincollaggio della lamina al supporto

6) 'OLY PLATE CARBO HR SYSTEM 150 x 1.4~ Classe C150/2300 ]

OLY PLATE CARBO HR 150 x.1.4

Lamina pultrus'in fibra di carbonio ad alta resistenza, modulo-170 GPa e seziong 150 x 1.4 rr'mg
OLY RESIN PRIMER (A+B)

Primer epossidico bicomponente all'acqua per il consolidamento dei supporti

OLY RESIN 10 (A+B)

Adesivo epossidico bicomponente per I'incollaggio della lamina al supporto

7) OLY PLATE CARBO HM SYSTEM 50 x 1.4 — Classe C200/1800

OLY PLATE CARBO HM 50 x 1.4

Lamina pultrus in fibra di carbonio ad alta resistenza, modulo 205 GPa e sezione 50 x 1.4 mm
OLY RESIN PRIMER (A+B)

Primer epossidico bicomponente all’acqua per il consolidamento dei supporti
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8)

9)

10)

11)

12)

OLY PLATE CARBO HM SYSTEM 60 x 1.4 — Classe C200/1800

OLY PLATE CARBO HM 60 x 1.4

Lamina pultrus'in fibra di carbonio ad alta resistenza, modulo 205 GPa e sezione 60 x 1.4 mm
OLY RESIN PRIMER (A+B)

Primer epossidico bicomponente all'acqua per il consolidamento dei supporti

OLY RESIN 10 (A+B)

Adesivo epossidico bicomponente per l'incollaggio della lamina al supporto

OLY PLATE CARBO HM SYSTEM 80 x 1.4 — Classe C200/1800

OLY PLATE CARBO HM 80 x 1.4

Lamina pultrus in fibra di carbonio ad alta resistenza, modulo 205 GPa e sezione 30 x 1.4 mm
OLY RESIN PRIMER (A+B)

Primer epossidico bicomponente all'acqua per il consolidamento dei supporti

OLY RESIN/10 (A+B)

Adesivo epossidico bicomponente per 'incollaggio della lamina alisupporto

OLY PLATE CARBO HM SYSTEM 100 x 1.4 — Classe C200/1800

OLY PLATE CARBO HM 100 x 1.4

Lamina pultrus in fibra di carbonio ad alta resistenza, modulo 205 GPa e sezione 100 x1.4 mm
OLY RESIN.PRIMER (A+B)

Primer epaossidico bicomponente all'acqua per il consolidamento dei supporti

OLY RESIN 10 (A+B)

Adesivo epossidico bicomponente per lincollaggio della lamina al supperto

OLY PLATE CARBO HM'SYSTEM 120 x.1.4 ~ Classe €200/1800

OLY PLATE CARBO HM 120'x 1.4 -
Lamina pultrus in fibra di.carbonio-ad alta resistenza, modulo 205 GPa e sezione 120 x 1 4 mm
OLY RESIN PRIMER (A+B) b |
Primer epossidico-bicomponente all'acqua per il consolidamenta dei supporti ’
OLY RESIN 10 (A+B)

Adesivo epossidico bicomponente per l'incollaggio della lamina al supporto

OLY PLATE CARBO HM SYSTEM 150 x 1.4 — Classe C200/1800

OLY PLATE CARBO HM 150 x 1.4

Lamina pultrus in fibra di carbonio ad alta resistenza, modulo 205 GPa e sezione 150°%1.4 mm
OLY RESIN PRIMER (A+B)

Primer epossidico bicomponente all’acqua per il consolidamento dei supporti

OLY RESIN 10 (A+B)

Adesivo epossidico bicomponente per l'incollaggio della lamina al supporto
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3. PREPARAZIONE ALLA POSA IN OPERA

3.1  Materiali ed attrezzature necessarie

L'applicazione dei sistemi Olympus-FRP deve essere effettuata solo da aziende adeguatamente istruite
e che hanno ricevuto adeguata formazione a riguardo. Tuttavia le attrezzature necessarie ad una
corretta posa in opera dei sistemi sono di uso comune. L'azienda applicatrice dovra provvedere alle
seguenti dotazioni.

Attrezzature ed utensili

Bilancia elettronica

La bilancia elettronica servira per dosare le resine bicomponenti nei rapporti

in peso previsti dalle schede tecniche ed indicati ai punti successivi. del

manuale. E bene che la bilancia abbia risoluzione pari al grammo ed'é

9O Al o opportuno proteggere la parte del display e dei tasti con una pellicola
protettiva per evitare che possa danneggiarsi o sporcarsi con le resine.

Caraffe in plastica

Per pesare € dosare i componenti delle resine epossidiche € opportuno
utilizzare delle caraffe in plastica. E necessario utilizzare per ciascuna
tipologia di resina una caraffa distinta per ciascun componente. Non
utilizzare la stessa caraffa per i due componenti delle resine al fine di evitare
linnesco della catalisi all'interno delle caraffe stesse.

Pennelli o:rulli-a pelo corto

Saranno utilizzati per I'applicazione della resina epossidica OLY RESIN
PRIMER dopo averla opportunamente miscelate. E necessario utilizzare per
ogni tipologia di resina un diverso pennello o rullo. Al fine di poterli riutilizzare
€ necessario lavarli con diluente nitro dopo ogni utilizzo.

Secchi

Per ciascuna tipologia di resina bisognera utilizzare un diverso secchio
dentro cui effettuare la miscelazione dei componenti. Alla fine di ogni utilizzo
lavare i secchi con diluente nitro al fine di poterli riutilizzare.
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Attrezzature ed utensili

o moe— I?iluente nitro

| puvenre E consigliato per la pulizia di tutti gli utensili a contatto con le resine
: epossidiche per renderli riutilizzabili. E possibile aiutarsi con spugne
i oo metalliche.

1 @ |

L\\‘ g

Cazzuola americana o spatola metallica
Per [l'applicazione delladesivo epossidico OLY RESIN. 10 e possibile
utilizzare una spatola o una cazzuola. Dopo ogni utilizzo lavare

= accuratamente con diluente nitro e spugna metallica.
o 3
Smerigliatrice angolare
/ Per il taglio delle lamine pultruse utilizzare una smerigliatrice angolare a filo
P o batteria. E consigliabile I'utilizzo di disco diamantato. Durante il taglio della
< lamina assicurarsi di indossare tutti i DPI, in particolare occhiali e
w mascherina.

Rullo per laminazione

Rullo in alluminio che viene utilizzato per la adesione della lamina. Viene
a fornito da sempre da Olympus ai propri clienti che acquistano i sistemi
/ Olympus-FRP.

DPI - Dispositivi di protezione individuale

Tute integrali da lavoro

Gli addetti alla posain opera dei sistemi FRP devono utilizzare
possibilmente tute integrali al fine di prevenire contatti cutanei con la resina
epossidica ed evitare possibili effetti indesiderati. Sono inoltre utili anche per
preservare divise ed indumenti. E possibile utilizzare anche tute usa e getta.

Guanti
\ \ Per evitare il contatto con tessuti e resine ogni lavoratore deve proteggere le
N proprie mani con guanti. Si consiglia 'utilizzo di guanti monouso in nitrile in

modo che possano essere sostituiti frequentemente anche durante la stessa
giornata di lavoro quando le resine epossidiche li rendono inutilizzabili.

Occhiali

Oltre agli altri DPI sempre richiesti per i cantieri edili (ad es. scarpe
antinfortunistica e mascherine antipolvere) & opportuno utilizzare occhiali
protettivi al fine di prevenire un possibile contatto delle resine con gli occhi,
soprattutto se si lavora applicando i sistemi al di sopra della propria testa.
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3.2 Requisiti, verifica e preparazione del supporto

Tutti i sistemi Olympus-FRP devono essere applicati su substrati idonei, integri € con buone
caratteristiche_meccaniche. Pertanto, &€ sempre opportuno verificare preliminarmente la bonta del
supporto. Le caratteristiche,che deve avere un supporto sono:

= Integrita: non devono essere presenti parti in fase di distacco, lesioni o lacunes In tal caso &
necessario effettuare un preventivo risanamento.

= Buone caratteristiche meceaniche; in fase di progettazione € sempre necessario accertare le
caratteristiche del substrato attraverso opportune indagini in situ.

= Planarita: devono essere eliminate iutte le asperita del supporto in modo da garantire superfici
planari su cui applicare i sistemi Olympus-FRP.

Nel c¢aso.in cui fossero riscontrati questi difetti del supporto bisogna procedere ad un preventivo
risanamento. A titolo esemplificativo, si riportano operazioni da effettuare in alcune delle casistitiche piu
comuni.

Elementi degradati
Ad esempio in caso di solai laterocementizi € molto
frequente trovarsi nella condizione in cui lo strato piu
esterno del travetto (cd. copriferro) non sia piu ben coeso
)al nucleo interno dell’elemento, a causa dei fenomeni di
corrasione che possono interessare le barre di armatura.
== n questo. caso prima di poter applicare i 'sistemi
& Olympus-FRP & necessario procedere al risanamento
dellelemento andando ad effettuare la rimozione delle
;porzioni di calcestruzzo in fase di distacco, la pulizia dei
erri d'armatura e successiva passivazione, riprofilatura
o N —— del'elemento con opportune malte per risanamento
BT calcestruzzi classe R4. In questo caso sara necessario
- = attendere i tempi di maturazione della malta prima di
e —— = poter applicare il rinforzo. E’ possibile utilizzare specifici
g — ' prodot della linea OLY GROUT.

T s e e D B RN Superfici irregolari

In presenza di superfici irregolari, € necessario effettuare
una regolarizzazione al fine di poter applicare il rinforzo
FRP su superfici planari, condizione necessaria  al
- corretto funzionamento del sistema. Fino ad asperita di 3
-mm € possibile regolarizzare con stucco epossidico OLY
RESIN 10, per valori superiori € opportuno utilizzare
malte strutturali di livellamento a base di calce OLY
"WALL per strutture in muratura e cementizie OLY
GROUT per elementi in c.a.. E fondamentale che i
sistemi preformati siano incollati su- superfici piane,
essendo dotati di una propria rigidezza.
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=4 Superfici sporche

In presenza di sporco le superfici da trattare dovranno
3% essere pulite mediante sabbiatrice o idrolavaggio ad alta
- pressione per eliminare qualsiasi residuo di vernice,
- sporco, disarmante, muschi e licheni, polvere e materiali
friabili in genere che impedirebbero la perfetta adesione
“della resina al supporto. Le superfici devono essere
2% asciutte e con umidita inferiore al 4%.

3.3  Preparazione dei componenti

Preparazione di OLY RESIN PRIMER (A+B)

|l primer epossidico OLY RESIN PRIMER (A+B) e fornito in formato da 6 kg in due componenti:
componente Al(resina) da 1,3 kg e componente B (induritore) da 4,7 kg.

Per |a preparazione del prodotto sara necessario miscelare insieme i due componenti poco alla‘volta.
La'miscelazione /pud essere effettuata con miscelatore a basso numero di giri (200-300 giri/minute) per
evitare l'inglobamento di bolle d’aria nel composto fino ad ottenere una miscela omogenea (circa ™3
minuti). A tal proposito si precisano i seguenti parametri:

» Rapporto di miscelazione in peso A.B —1: 3,6
(ad esx,100 gr. 'del componente A e 360 gr. del compoenente B)

= Temperatura minima di utilizzo — 5°C
Non applicare se la temperatura ambientale o del supporto.€ inferiere

= Pot life (tempo di lavorabilita) — circa 45 min a temperatura ambiente
Piu e alta la temperatura piu diminuisce il tempo di lavorabilita. Miscelare il prodotto poco allawolta.
g
= Consumo — circa 0,05 - 0,1 kglm |
= Stoccaggio — Il prodotto teme l'umidita, conservare in contenitori ermetlcamente chiusi, |n Iupgo
riparato ed asciutto. In queste condizioni la sua stabilita & di 24 mesi.

Preparazione di OLY RESIN 10 (A+B)

Lo stucco epossidico OLY RESIN 10 (A+B) é fornito in formato da 10 kg o 20 kg in due component|
componente A (resina) da 5 kg o 10 kg e componente B (induritore) da 5 kg o 10 kg.

Per la preparazione del prodotto sara necessario miscelare insieme i due componenti poco alla VOIta
fino ad ottenere una miscela di colore omogeneo. A tal proposito si precisano i seguenti parametri:

= Rapporto di miscelazione in pesocAB— 1:1
(ad es. 1000 gr. del componente A e 1000 gr. del componente B)
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= Temperatura minima e massima di utilizzo — 5°C - 35°C
Non applicare se la temperatura ambientale o del supporto € inferiore o superiore ai limiti

= Pot life (tempo di lavorabilita) — circa 30 min a temperatura ambiente
Piu e alta la temperatura pit diminuisce il tempo di lavorabilita. Miscelare il prodottojpoco alla volta.

= Consumo — 0,3-09kg/m
Il consumo aumenta allaumentare della irregolarita del substrato e della larghezzaidella lamina.

Stoccaggio — |l prodotto teme l'umidita, conservare in contenitori ermeticamente chiusi, in luogo
fiparato ed asciutto. In queste condizioni la sua stabilita & di 24 mesi.

Preparazione'della lamina OLY PLATE CARBO

Tutte le lamine pultruse della linea OLYMPUS-FRP vengonao fornite.in rotoli da 25, 50 oppure 100 m a
seconda della specifica richiesta del cliente. | rotoli sono molio maneggevoli e facilmente
trasportabili ed hanno diametro pari a circa 1 m. Al fine di identificare correttamente il prodotte. &
importante leggere I'etichetta dove sono specificate le principali caratteristiche nonché gli estremi del
Certificato di Valutazione Tecnica (indicati anche sul ddt). | rotoli vanno conservati in luogo pulito ed
asciutto e manovrati con cautela. Prima diViniziare la posa in opera é fondamentale tagliare le
lamine secondo le specifiche progettuali in mado,da averle gia pronte durante le diverse fasi di
applicazione. delle“resine. Quando si procede a tagliare la lamina con una smerigliatrice angolare &
opportuno utilizzare un“disco diamantato ed assicurarsi di. indossare mascherina antipolvere ‘ed
occhiali protetti\yi. E hecessario fare attenzione quando si‘apre;il rotolo in quanto, visto il ridotto
diametro, & dotato di una certa carica elastica. Le lamine posso}m essere dotate di superficie ad
aderenza migliorata (peel-ply) e di pellicola protettiva, segnalata da una strisci nhrataqehe Na=—
rimessa prima dell apphcazmne A garanzia della quallta e dell integrita dei rotoli & pr sente iIksigillo di

,&uallta Olympus. Wl Yo | r—

a8
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4. APPLICAZIONE DEI SISTEMI

41  Condizioni ambientali e protezione del sistema

Nessun accorgimento particolare deve essere preso con temperatura compresa tra +5°C e +30°C.
Nella stagione calda € opportuno non esporre il materiale al sole ed eseguire la rasatura nelle ore piu
fresche della giornata. Per temperature al di sotto dei +5°C € opportuno riscaldare’ artificialmente il
supporto e 'ambiente nel quale si lavora fino a temperature tra 10-20°C. In ogni caso non applicare |l
sistema in condizioni di temperatura inferiore ai 5°C. L'umidita del supporto su cui Sirapplica il sistema
non deve essere superiore al 4% e con umidita ambientale relativa non superiore all'85%. Non
applicare su supporti bagnati o in condizioni'di pioggia e rugiada che possano bagnare il supporto.
Intervallo di temperatura di applicazione ottimale: +10°C / +30°C

Per /garantire una maggiore durabilita del sistema e opportuno prevedere la proteziene dello stesso
evitando I'esposizione diretta ai raggi UV. Tale protezione puo avvenire ricoprenda il sistema con |
comuni intonaci avendo cura di migliorare I'aggrappo mediante, ad.esempio, spolveratura a fresco di
sabbia di quarzo sulla superficie del sistema. Ad ogni modo & opportuno non lasciare mai il rinforzo a
vista. Qualora necessario, € opportuno prevedere specifici sistemi-certificati REI per la protezione
del rinforzo dal fuoco.

4.2 Precauzioni ed indicazioni di sicurezza

Durante lawmiscelazione indossare sempre guanti, ecchialis € idonei indumenti da lavoro per
evitare il contatto con la pelle;"In"caso di contatio: accidentale lavare abbondantemente®le
partl Interessate con acqua e sapone/ 0 con' un detergentepappropriato. Non usare solventi.o
diluenti. Non respirare i vapori e [ gli aerosol; ‘l'applicazione in ambiente, chiuso deve
avvenire in condizioni di continuo ricambio d'aria. Durante l'uso é vietato bere, mangiare e fumare.
Osservare le norme di sicurezza per l'utilizzo di* prodotti inflammabili e contenenti solventi.In.caso
di contatto con gli occhi o la pellg, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare,i
medico.
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4.3 Istruzioni operative [
Tutti i passaggi descritti'di seguito vanno effettuati fresco su fresco cioé entro.circa '80% del tempo di
pot life delle resine epossidiche. Cio garantisce una posa in opera a perfetta regola d’arte ed assicura la
corretta creazione dei legami chimici per un corretto incollaggio dei sistemi. Verificare sempre le
condizioni termoigrometriche ambientali e del supporto per assicurarsi che il lavoro sia fattibile
secondo le indicazioni progettuali e che i materiali e le procedure applicative sceltesiano idonee alle
condizioni ambientali di esposizione della struttura rinforzata. Immediatamente| prima dell'inizio
dell'installazione fare un ultimo controllo, verificando che le irregolarita del sottofondo. rientrino nelle
tolleranze ammesse e che le superfici abbiano un grado di pulizia secondo quanto specificato nei
paragrafi precedenti. Se opportuno, segnare le aree in cui sara applicato il rinforzo, secondo le
indicazioni progettuali, utilizzando un nastro, una matita o un battifilo. Questo pud essere utile per
eseguire le lavorazioni di preparazione solo nelle zone interessate dal rinforzo, ma anche per rimuovere

facilmente gli eccessi di adesivo utilizzato ed ottenere un lavoro piu pulito. g u Llll M PIJ 5@



a) Applicazione di OLY RESIN PRIMER (A+B)
Applicare. mediante rullo a pelo corto o pennello
OLY RESIN PRIMER precedentemente preparato
come descritto al par. 3.3 del presente manuale.
L'applicazione potra essere effettuata solo nelle
zone da rinforzare.“ Al termine dell'applicazione
lavare gli utensili con diluente nitro.
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b) Applicazione di OLY RESIN 10 (A+B)

Applicare OLY RESIN 10 preparato come. descritto
al¥par. 3.3 con spatola metallica per spessori di s
circa/12.mm sul precedente strato di primer ancora ..
fresco sulla superficie da rinforzare.

c) Applicazione di OLY RESIN 10 (A+B)

Applicare OLY RESIN 10 preparato come descritto
al jpar. 3.3 con' spatola metallica per spessori di
circa 1-2 mm sulla faccia della lamina,
precedentemente tagliata, da incollare.

d) Applicazione della lamina OLY PLATE CARBO
Disporre manualmente la lamina precedentemente
tagliata @ misuraysecondo lo schema progettuale
facendolo aderire al supporto ed effettuando una
pressione con rullo in alluminio OLY ROLL.

f) Strati successivi
Per strati successivi al pnmo npetere I passaggi
dallalettera b).alla lettera d)
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9.. NOTE PER L’ACCETTAZIONE DEI MATERIALI ED IL
COLLAUDO DELLE OPERE

5.1  Accettazione dei materiali in cantiere

Gli interventi di rinforzo"strutturale sono soggetti ad autorizzazione o deposito Sismico, siano essi
interventi di riparazione locale; miglioramento o adeguamento sismico ai sensi delle NTC 2018.

E quindi compito del Direttore ‘dei Lavori accertare la conformita dei materiali agli standard
progettuali e tale verifica viene svolta‘mediante le prove di accettazione. Anche per isistemi FRR. la
noerma tecnica prevede specifiche prove di laboratorio, al cui esito € subordinata |'accettazione dei
sistemitin cantiere. La norma di riferimento € la “Linea Guida per la identificazione, la qualificazione
ed il controllo di accettazione di compositi fibrorinforzati a matrice polimerica (FRP) da
utilizzarsi peril rinforzo strutturale di costruzioni esistenti” emanata dal Consilglio Superiore dei
Lavori Pubblici — Servizio Tecnico Centrale nel Maggio 2019.

Al cap. 9 della Linea Guida viene specificato che i controlli di accettazione in cantiere:

= sono obbligatori e devono essere esequiti a cura e sotto la responsabilita del Direttore dei Lavori;

= devono essere effettuati realizzando campioni contestualmente alla messa in opera del sistema
di rinforzo dell’elemento strutturale da consolidare e nelle stesse condizioni ambientali;

= devono essere eseguiti su campioni del rinforzo realizzati, o ricavati, in cantiere con la procedura di
installazione prescritta dal Fabbricante, impiegando gli stessi addetti del cantiere ed utilizzando i
medesimi materialr.

Per le prove di accettazione dei sistemi preformati valgono le sequenti indicazioni:

= n. 3 campioni per ciascun tipo di lamina di rinforzo da installare, prelevati in cantiere dal lotto di
spedizione ricevuto; |

= n.'3 provini per ogni tipologia di resina per/la determinazione della temperatura di transmone
vetrosa Tg;

= invio dei campioni ad un Laboratorio di cui all'art. 59 del DPR n. 380/2001. A tal fine, il Direttore
dei Lavori deve assicurareynmediante sigle, etichettature indelebili, ecc., che i campioni |nviat| al
Laboratorio incaricato siano effettivamente quelli da lui prelevati; v |

= |e prove si ritengonosuperate e quindi'i materiali accettati se i valori medi.di tensione di rottura e
modulo elastico sono superiori all'85% dei valori nominali della classe di appartenenza' del
rinforzo; per la resina il valore medio della Tg deve essere superiore a quello dlchlarato dal
Fabbricante;

= in caso di esito negativo, il Direttore dei Lavori ordina la ripetizione dei 3 provini per la lamina o de|
3 provini per le resine e I'esecuzioni di nuovi test di laboratorio. In caso di ulteriore esito negatlvo il DL
ne da comunicazione al STC ed il relativo lotto non e utilizzabile per l'intervento.
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9.2 Collaudo dell’intervento di rinforzo

Dopo I'esito positivo delle prove di accettazione, I'azienda applicatrice potra procedere con la posa in
opera dei sistemi FRP, ma la norma prevede crealizzata secondo le previsioni he il Collaudatore debba
collaudare 'opera accertandosi che la stessa sia stata progettuali.

Nel caso specifico il Collaudatore dovra accertarsi della corretta esecuzione dei rinforzi strutturali: con
FRP secondo quanto previsto dalle “Linee guida per la Progettazione, I'Esecuzione ed il Collaudo
di Interventi di Rinforzo di strutture di c.a., c.a.p. e murarie mediante FRP”, approvate il 24 luglio
2009, avvalendosi di prove non distruttive.o semi-distruttive. Le aree di rinforzo sulle quali ‘Saranno
eseguite le prove possono essere fazzoletti realizzati appositamente (cd. testimoni) che pero devone:
m essere realizzati all'atto del rinforzo, con gli stessi materiali e con le medesime modalita previste per il
rinforzovprincipale, in zone in cui la rimozione del rinforzo non comporti alterazione dei meccanismi di
collasso;

= devono inoltre essere esposti alle stesse condizioni ambientalidel rinforzo principale & devono essete
distribuiti in maniera omogenea.

Per le prove di collaudo dei sistemi impregnati in situ valgono le sequenti indicazioni:

= iFCollaudatore stabilisce in funzione dellimportanza dell'opera il numero ed'il tipo di prove daifare;

» Generalmente vengono fatte prove semi-distruttive di strappo normale (cd. prova di Pull-Off) in
numere.di una ogni 30 mq di rinforzo (per support‘l’ Inie.a.) ed una ogni 50 mq di rinforzo (per supporti in
muratura) e.comunque in numero minimo di tre prove.

= |13 prova di pulloff si ritiene superata se almeno ['80% delle prove (almeno due su tre nel caso di sole

tre prove) forniscono,sulla superficie circolare isolata, una tensioné\di picco allo strappo non inferiore.a

0.9 MPa, nel caso di elementi di c.a., ovvero non inferiore al 10% della resistenzag(media) a com-
pressione del supporto, nel caso di murature. Inoltre la superficie di strappo.deve §s$re contenuta
all'interno del substrato e non coincidere con Iinterfaccia composito-substrato:Nel casoiin.cui la
isuperficie di strappo coincide Gon [interfagciancomposito-substrato, laccettazione pella prova’ e Ia- =

sciata-alla discrezionalita del Dlrettore dei Lavori. A : lan :
L . \. kD t: . l. §

! ! 1 31

Supporto Interfaccia Rinforzo Interfaccia
supporto/rinforzo rinforzo/adesivo
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5.3 Il servizio Olympus Care

@]: Olympus da sempre mette al primo posto I'assistenza al cliente attraverso una serie di
: O “servizi che lo accompagnano in tutte le fasi della commessa. | servizi offerti al cliente
comprendono:

Assistenza tecnica alla progettazione

Contattando ['ufficio tecnico “€ ‘possibile richiedere L
gratuitamente assistenza tecnica progettuale dedicata 80091 0212\

sia alle imprese sia ai professionistisdel settore, ad

@sempio per i seguenti casi: | | fuwe | OLY CONCRETE APP
= Esecuzione di verifiche strutturali; g q -

» Proposte digyvarianti progettuali con relativi elaborati

tecnici; l Suliond elneate @ rifotare

= Controllo e verifica della fattibilita del progetto;
= Utilizzo dei software Olympus scaricabili al sito web.

Assistenza preliminare in cantiere
E possibile richiedere senza impegno un sopralluogo in

cantiere ‘da parte del nostro staff al fine' di verificare RICHIEDI IL
preliminarmentela fattibilita del progetto, I'adeguatezza SOPRALLUOGO GRATUITD
del supportored altre questioni legate.allesecuzione del

rinforzo. i — —

Formazione in cantiere ed assistenza alla posa in
opera

E possibile richiedere assisteénza tecnica da parte del
nostro staff tecnico direttamente 'in cantiere*durante
le fasi“di applicazione dei sistemi Olympus. Il nostro
staff provvedera a fornire le opportune informazioni agli
applicatori ed a soddisfare eventuali richieste del D.L. e/o
Collaudatore supervisionando all'installazione dei rinforzi.

Il kit e 'assistenza per I'accettazione dei materiali e
convenzioni con laboratori autorizzati

Olympus invia ai propri clienti che hanno acquistato i
sistemi Olympus FRP uno speciale kit per il
confezionamento dei provini necessari all'accettazione
da parte del DL. E possibile richiedere anche I'assistenza
tecnica da parte del nostro staff direttamente in cantiere
durante le fasi di preparazione dei provini. Olympus inoltre
consente ai propri clienti di accedere a tariffe agevolate
per I'esecuzione dei test di trazione presso laboratori di
prove convenzionati.
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